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四川省遂宁市射洪县香山镇初级中学《8.3金属资源的利用和保护》测试题及答案（新人教版九年级下册）
1． 选择题

1．下列叙述中属于描述铁的化学性质的是（  ）

A．铁在高温下加热到1535℃时变成铁水

B．铁是热和电的良导体

C．铁质软并有良好的延展性

D．铁在潮湿的空气中易生锈

2．下列化学方程式书写正确的是（  ）

A．Fe+2HCl==FeCl2+H2↑ 

B．4Fe+3O2==2Fe2O3
C．2Fe+3CuSO4==3Cu+Fe2（SO4）3
D．2Fe+H2SO4==Fe2（SO4）3+3H2↑

3．在车、船等铁制品表面刷上一层油漆的主要目的是（  ）

A．预防破裂

B．防止磨损

C．美化环境

D．防止生锈

4．炼铁的主要原料是（  ）

A．石灰石、焦炭、生铁

B．焦炭、氯酸钾、二氧化锰

C．石灰石、焦炭、铁矿石

D．铁矿石、氧气、二氧化锰

5． 在铁的某种氧化物中，铁元素和氧元素的质量之比为7︰3，则该氧化物

中铁原子和氧原子的个数之比为（  ） 

A．1︰1

B．2︰3

C．3︰2

D．3︰4

6．2.8克CO在高温下跟5.8克铁的某种氧化物完全反应，这种氧化物是（  ）

A．FeO 

B．Fe2O3 

C．Fe3O4 

D．无法确定

(1) 向CuSO4、ZnSO4、H2SO4的混合溶液中加入过量铁粉，反应后的溶液

中一定含有（  ）
A．ZnSO4  H2SO4
B．FeSO4  H2SO4
C．ZnSO4  CuSO4
D．ZnSO4  FeSO4
8．下列金属各n克，分别与足量稀盐酸反应，生成氢气最多的是（  ）

A．Al

B．Mg

C．Fe

D．Zn

9．日常生活中所用的自来水管，你认为选用哪种管子既经济又耐用（  ）

A．普通钢管

B．塑料管

C．不锈钢管

D．镀锌管

7． 不锈钢是一种合金钢，有耐腐蚀的重要特性，被广泛应用于医疗器械、

反应釜、炊具、装饰材料等。不锈钢中添加的主要合金元素是（  ）

A．硅 

B．锰

C．铬和镍

D．钨

11．117g某金属M与过量稀硫酸反应，得到19gMSO4并放出H2，则M的

相对原子量（  ）

A．24

B．40

C．56

D．65

12． 将m克铁片放入某溶液中反应一段时间后，取出洗净、干燥、称重、

结果质量大于m克。则此溶液可能是（  ） 

A．盐酸

B．稀硫酸

C．FeCl2溶液

D．硫酸铜溶液

13．多数合金与组成成分相比较，合金的（  ）

A．熔点高，硬度小

B．密度大

C．性能差

D．熔点低，硬度大

（2） 在CuCl2和MgCl2的混合液中，加入过量的锌粉充分反应后，过滤留

在滤纸上的物质是（  ）

A．Zn

B．Cu

C．Cu和Mg

D．Zn和Cu
2． 填空题
1．下列金属：A．铝    B．铜    C．锌    D．钛（用序号填写）

① 白铁的表面所镀的金属是-------- 

② 包装糖果、香烟的银白色材料是        

③ 广泛应用于航天工业造船工业的是       

④常用于制造电线的是            

2．列举出二种生活上为防止铁生锈所采用的方法

（1）                        

（2）                          

3．铁是自然界里分布最广的金属元素之一，在地壳中的质量约占5%左右。[image: image1.png]ok [ SR (ZXXK.COM)





铁矿石的种类很多，重要的有磁铁矿石（主要成分是Fe3O4）、赤铁矿石（主[来源:学.科.网]
要成分是Fe2O3）等。

（1）写出炼铁中赤铁矿石被还原为铁的化学反[image: image2.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




应式：         ；

（2）细铁丝在氧气中剧烈燃烧，火星四射，生成黑色固体，请写出化学反

应式        ；

3． 最近科学家冶炼出了纯度高达99.9999％的铁，你估计它不会具有的性

    质是（   ）

A．硬度比生铁低

B．在潮湿的空气中放置不易生锈

C．能与硫酸铜反应

D．能与稀盐酸反应 

7． 等质量的铁片和锌片，分别放入相同质量分数、[image: image3.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




相同体积的硫酸铜溶液

中，反应一段时间后取出，经洗涤、干燥、称重，铁片的质量     （填小于、

等于、大于)锌片的质量。

8． 如下图所示，在大试管里放入一段光亮无锈、弯成螺旋状的铁丝，把试

管倒扣入水中，放置约一周后，可观察到铁丝表面有      生成，试管里的水[image: image4.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




面

会      ，产生以上现象的原因是           。
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3． 发展题

1．根据如图所示关系回答问题
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（1）写出下图各物质化学式

A        B        C         D        E        

（2）写出①反应的化学方程式          

2．用两种化学方法除去铜粉中混有的少量铁粉，简要写出操作方法及化学

方程式，（提示：铜和稀盐酸或稀硫酸不反应）

方法一：           相关的化学方程式：         

方法二：          相关的化学方程式：         

（2） 如下图所示：插入蒸馏水中的铁钉的M、N、O处，哪处最易生锈？    处。

原因是       。
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参考答案

一、1.D  2. A  3. D  4. C  5. B  6. C  7. D  8. A  9. B  10.C   

    11. C  12. D  13. D  14.D

二、1．①C   ②A    ③D     ④B[
    2（1）刷油漆（2）涂油

    3.（1）Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2
      （2）3Fe+2O2=Fe3O4
      （3）B

    4．大于 

    5. 铁锈；上升；铁与O2、水等物质反应，使试管内压强减小。
三、1．（1）H2  Fe  CuSO4  FeSO4  H2SO4（2）略
    2．方法一：加入过量的稀硫酸后过滤

       方法二：加入过量的硫酸铜溶液后过滤

    3．N  既与空气接触，有与水接触









































































































































































































PAGE  
1
教育部重点推荐学科网站。一万余个精品课件，几万套精品教案和试题让您的每节课都在这里找到合适的教学资源---《初中化学在线》http://www.czhxzx.com

[image: image8.png]